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HIGHLIGHTS 

 Candelilla wax polar compounds had a significant surface activity 

 Gibbs surface excess was not an effective parameter of design for gelled 

emulsions 

 Interfacial composition had a main effect on the texture of gelled emulsions 

 Emulsions elasticity is dependent on the aqueous phase and emulsifier 

concentration 
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Resumen 

El objetivo de esta investigación fue analizar la actividad superficial de la cera de 

candelilla (CW) y tres emulsificantes (glicerol monopalmitato, GMP; glicerol 

monooleato, GMO y poliglicerol poliricinoleato, PGPR) en la interfase aceite-agua 

y su efecto en la microestructura y reología de emulsiones W/O organogeladas 

con (CW) y aceite de soya totalmente hidrogenado (FH). La disminución del 

tamaño de partículas no correspondió con lo estimado por el exceso superficial de 

Gibbs. Esto se atribuyó parcialmente a la inesperada, pero importante actividad 

superficial de los compuestos polares de CW (CW-PC). La interacción de los CW-

PC y el PGPR con la red de cristales de lípidos grasos continuos en la interfase 

causó una disminución del módulo elástico de las emulsiones con el aumento del 

contenido de fase acuosa (AP), es decir, las gotas de agua tuvieron un 

comportamiento de relleno inactivo. Por el contrario, los CW-PC tuvieron una 

interacción positiva con los monoglicéridos en la interfase, lo que permitió 

mantener o aumentar el modulo elástico con el aumento del contenido de AP (es 

decir, las gotas tuvieron un comportamiento de relleno activo). El incremento de la 

concentración de emulsificante, manteniendo la AP constante, produjo un aumento 

en el área interfacial del sistema, magnificando de esta manera el efecto de 

superficie activa e inactiva mostradas por el GMO y el PGPR, respectivamente. 

Palabras clave: cera de candelilla, Organogel,  emulsión agua en aceite, 

Propiedades reológicas, Actividad superficial. 

 

 

 


